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苏州市德康天然纤维材料有限公司.

常熟市尚湖镇练塘翁庄路2号一幢

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 黄麻垫.

SGS工作编号 :. TJHL2104501956OT - TJ .

样品接收日期 :. 2021年05月06日.

测试周期 :. 2021年05月06日 - 2021年05月13日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :.

测试结果 :. 请参见下一页.

请参见下一页.

Reabeca Zhou周艳.

..批准签署人.

通标标准技术服务（天津）有限公司
授权签名.



测试报告. No. TSNHG2100796301  第2页,共3页.日期: 2021年05月13日.

测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. 描述.SGS样品ID.

SN1. TSN21-007963.001 灰色黄麻垫.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

感官测试--气味测试.

测试方法 :. 根据客户要求..

样品 001:.

加热温度:. 36 ℃.
加热时间:. 24 hr(s).
试样袋容积:. 1000 L.
填充氮气体积:. 500 L.
环境温度:. 24 ℃.
环境湿度:. 50%RH .
采样大气压力:. 101.3 KPa.
通风条件:. 温度:23℃,湿度:50%RH .

评价人. 气味强度等级. 异味描述.

人员1. 2.5 级. - .

人员2. 2.5 级. - .

人员3. 2.5 级. - .

人员4. 2.0 级. - .

人员5. 2.0 级. - .

平均值. 2.3 级.
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除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.

样品照片:.

TSNHG2100796301

TSN21-007963.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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